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NOTA Nº1: LAS MEDIDAS CONSIGNADAS

SE EXPRESAN EN MILÍMETROS

NOTA Nº2: EL MATERIAL A UTILIZAR SERÁ FUNDICIÓN

DE HIERRO GRIS CON VALORES MÍN.DE TENSIÓN

DE TRACCIÓN A LA ROTURA DE 1700 kg/cm2

(F G 17 S/ NORMAS IRAM)
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